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Benennung Material ——— Beschreibung Artikelnummer

Name ~ | Description Order number
TP1 Titan-, Austenit-, Stahl- Rissplatte mit Bohrung {AZ000100
und Alu-platte Crack plate with-drill

Titanium, austenite, steel |hole
and aluminum plates
Teflon-Tape P-422 Teflon Folie, selbstklebend |33 mx 19 mmx 70 um | AZ0O0O0900
Teflon tape, self-adhesive

Technische Daten / Technical Data

Testschnitte Testkorper (4-Lagenblock) Test specimen (4-layer block)
Reference notches Titan-, Austenit-, Stahl- und Alu-platte Titanium, austenite, steel and aluminum
je mit 0,2 und 0,5 mm tiefen plates each provided with 0.2 and 0.5 mm
Testfehlerschnitten versehen. deep test flaw cuts.
Bohrung 9.5 mm durch alle Lagen mit Drill 2 9.5 mm hole through all layers,
jeweils um 90 Grad versetzten each with 90 degree offset test flaw cuts
Testfehlerschnitten von 0,5 mm of 0.5 mm
inkl. Priifprotokoll incl. test report
Schnittbreite 0,1 mm 0,1 mm
width of test notch
Abmessung 50x110x22 mm 50x110x22 mm
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